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Introducéo

A poluicdo por metais pesados, especialmente o
mercurio, tem sido um dos maiores problemas
ambientais no tratamento de agua nos ultimos anos™.
Muitas técnicas tém sido propostas para a remogao
de merclrio na &gua, dentre elas, a adsorcao
utiizando silica modificada contendo grupos
mercaptanas tem a vantagem de ser de baixo custo e
eficiente®. A silica gel apresenta estabilidade térmica,
quimica e mecanica, além de ser abundante. Neste
trabalho foi sintetizada e caracterizada a silica
modificada com o grupo organico 2-mercaptotiazolina
e esta foi aplicada na remocdo de mercirio em
solucéo aquosa.

Resultados e Discussao

O novo agente sililante (SINSS) foi obtido pela reacéo
da cloropropiltrimetoximetoxissilano (SiCl) com 2-
mercaptotiazolina:
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O novo agente sililante foi imobilizado na silica pela
sua reacdo com tetraetilortosilicato (TEOS) para
produzir o material final (HMCT).
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O material foi caracterizado por termogravimetria, FT-
IR, FT-Raman e RMN no estado sélido para os
nicleos ®C e #Si. Os dados da termogravimetria
confirmaram a imobilizacdo de 0,89 + 0,03 mmol de
mercaptotiazolina por grama de silica. Os dados da
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FT-IR, FT-Raman e RMN comprovam o sucesso da
sintese do material.

A silica HMCT foi aplicada para adsorver Hg** do meio
aquoso. Os estudos de adsorcdo foram feitos em
batelada a 298 + 1 K, utilizando 25,0 mg de HMCT
suspendida em 50 mL de solucdo de HgCl, com a
concentragdo variando entre zero a 0,15 mmol L*. O
namero de moles adsorvidos foram determinados pela
diferenca entre a concentracdo inicial da solucédo
aquosa e a concentracdo determinada no
sobrenadante por ICP-OES. O nimero maximo de
moles de Hg adsorvido foi de 2,34 + 0,09 mmol g*. O
estudo termodindmico também foi acompanhado
através de titulacdo calorimétrica, na qual 0,50 g de
HMCT foi titulada com solugdo de HgCl, 0,50 mol/L.
Os valores termodindmicos de ?H, ?G e ?S obtidos
para a interacédo foram: -56,30 + 0,23 kJ mol™, -2,13 +
0,11 kJ mol™* e -182 J mol™* K™, respectivamente.
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Figura 1. Isotermas de adsorcdo de mercario em
HMCT.

Conclusdes

A rota sintética proposta apresentou sucesso na
obtencdo da silica modificada. Os resultados dos
estudos de adsor¢do corroboram com a alta afinidade
desta silica modificada por fons Hg*, sendo um
processo espontaneo e entalpicamente favoravel.
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