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Introducao

A pesquisa na area dos eletrélitos sélidos
poliméricos (ESP) tem despertado grande interesse
devido as suas atraentes propriedades, que
favorecem a sua aplicagio em dispositivos
eletroquimicos. Neste trabalho avaliamos a utilizacdo

dos polimeros biodegradaveis, Poly-b -
(Hidroxibutirato) (PHB) e Poli-b-(hidroxibutirato-co-
valerato) (PHB-v), como eletrélitos  sélidos

poliméricos, visando a aplicacao baterias de litio e a
diminuicdo do impacto ambiental com o seu
descarte. Os polimeros PHB e PHB-v utilizados neste
foram fornecido pela Copercucar. A estrutura quimica
do PHB e PHB-v estdo apresentadas a seguir :
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_ ResultadoseDiscussdo

Foram preparadas solugbes de PHB e PHB-V
solubilizadas em cloroférmio, na auséncia e na
presenga de 10% m/m de carbonato de propileno
(PC) e com diferentes % m/m de LiClO,[2, 4, 6, 8, e
10%]. Em seguida, o solvente foi evaporado sob
vacuo por 72 horas. Os filmes apresentaram-se
homogéneos e auto - sustentaveis. Os filmes foram
caracterizados por DSC e por impedancia
eletroquimica EIE. Através das curvas do DSC dos
filmes de PHB e PHB-v e diferentes concentra¢tes de
sal, observamos que em porcentagens superiores a
8% de LiClO, a Tg sofre um ligeiro aumento (Figura 1)
indicando um leve enrijecimento da cadeia polimérica,
mantendo suas caracteristicas térmicas em altas
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Figura 1. Variacéo da T4 em fung¢éo da %m/m LiClO,

Nos sistemas em que o plastificante esta presente
a Tg néo sofreu alteracé@o, porém notou-se a producéo
de um filme mecanicamente mais flexivel.

Através das andlises de espectroscopia de
impedéncia eletroquimica foi possivel se calcular a
condutividade idnica dos filmes de PHB e PHB-v com
sal com e sem plastificantes. A Figura 2 apresenta o
gréfico de condutividade i6nica destes sistemas. Sem
a adicdo de plastificante, no caso PC, observamos
um maximo de condutividade em 6 % m/m de LiClO,
da ordem de 10° S cm™, e com plastificante
observamos um aumento na condutividade de pelo
menos uma ordem de grandeza em mais altas
concentracdes de sal 10%m/m. Este fato pode ser
explicado devido a um aumento no ndmero de
portadores de carga através da maior quantidade de
sal solubilizado. Isto porque a condugdo em
eletrélitos plastificados ocorre tanto na fase amorfa do

polimero como na fase liquida relacionada ao
plastificante.
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Figura 2 Variagdo da condutividade ibnica dos
sistemas com e sem PC em funcdo da %m/m de
LiCIO,,

Conclusdes

Valores promissores de condutividade idnica foram
encontrados para os sistemas PHB e PHB-v com
plastificante. O trabalho prossegue com a
caracterizacdo da faixa de potencial de trabalho e da
sua biodegradacao.
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