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Introducéao

Biossensores  eletroquimicos sdo  dispositivos
capazes de fornecer sinais analiticos do meio
operacional através do wuso de componentes

biolégicos como parte do sensor. O biocomponente é
responsavel pela alta seletividade molecular e pela
formacéo de produtos detectaveis, se o analito em si
nao for eletroativo [1].

Polimeros condutores eletrdnicos sdo materiais
descobertos ha cerca de trés décadas, e cuja
importancia pratica vem crescendo notavelmente,
principalmente pela possibilidade de tais materiais
serem o0s substitutos dos condutores metélicos e
semicondutores. Os polimeros condutores (PCs)
possuem uma vasta aplicacdo, desde a area das
baterias recarregaveis, dispositivos eletrocromicos,
até sensores quimicos. Devido as condigBes
relativamente brandas de sintese dos PCs, ha a
possibilidade de se incorporar na estrutura polimérica
uma variedade de compostos biolégicos, como
enzimas e anticorpos. Assim, a comunicacéo direta e
interativa entre os polimeros e a bioquimica
associada as moléculas incorporadas produzem uma
série de sinais analiticos, como uma variacdo de
corrente, potencial, pH, etc.

Neste trabalho estudou-se o funcionamento de um
biossensor enzimatico a base de urease e poli(pirrol),
com a finalidade de se detectar uréia em amostras
clinicas. A urease catalisa a decomposi¢édo da uréia
em amdnia, sendo esta Ultima detectavel
eletroquimicamente  pelo  poli(pirrol)  [2]. As
propriedades do biossensor foram analisadas quanto
a forma de imobilizagdo da urease na matriz de

poli(pirrol).

Resultados e Discussao

Os testes de deteccdo amperométrica de uréia foram
realizados a 0,35V e pH 10, utilizando-se
biossensores preparados sobre eletrodo de Pt
modificado com poli(pirrol). A enzima urease foi
imobilizada na matriz polimérica utilizando-se os
seguintes métodos: aprisionamento direto a partir da
polimerizagéo eletroquimica do Py; cross-linking com
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Glutaraldeido+BSA; e imobilizagdo com acetato de
celulose. A Fig. 1 apresenta as curvas de
sensibilidade de detecgdo de uréia dos biossensores,
construidos segundo essas duas Ultimas formas de
imobilizacéo.
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Figura 1. Densidade de corrente corrigida versus
concentracdo de uréia, para testes de deteccdo
amperométrica empregando-se dois biossensores.

Conclusoes |

O biossensor no qual a imobilizagdo da urease sobre
o PPy se da por cross-linking com
Glutaraldeido+BSA fornece respostas (densidade de
corrente) mais estaveis e reprodutiveis, e uma
sensibilidade maior do que ao se empregar as outras
formas de imobilizacao.
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