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Introducéo

Apesar do avancgo das pesquisas na area de fotonica,
observou-se que a preparagdo de guias de ondas
planares utilizando como precursor o GeO, é algo
ainda pouco descrito na literatura, principalmente
através do processo sol-gel. A limitagdo desta rota
pode ser atribuida as dificuldades no controle da
hidrélise dos alcoxidos de germanio, na dificil
estabilizacdo e ao alto custo do reagente. Além
disso, vidros contendo GeO, tem sido amplamente
estudados devido a mudanca de indice de refragcdo
induzida por luz ultravioleta, possibiltando a formagéao
de redes de Bragg e guias de ondas canais.? Neste
trabalho, filmes finos de GeO, dopados com Eu*
foram preparados a partir de suspensdes coloidais de
germanoxanos ou Oxi-hidroxidos de germanio.

Resultados e Discussao

Os filmes de composi¢cdes GeO,:xEu,0O; (x = 0, 0,1,
0,25, 0,5 e 1 % em mol) tém sido preparados pelas
técnicas de dip- e spin-coating a partir de solucdes
de GeO, em meio basico de NH,OH contendo EuCl; e
diferentes agentes estabilizantes, como etilenoglicol
(EG), etilenodiamina (ED), polifosfato de so6dio e
alcool polivinilico.

Medidas de espectros de transmissdo na regido do
infravermelho das suspensdes coloidais de Ge
contendo 1 % em mol de Eu** e de pds secos a
120°C, preparadas com o0 agente estabilizante EG,
foram realizadas. Analisando os espectros de FT-IR
péde-se observar bandas de absor¢cdo na regido de
3000-3750 cm* referentes ao estiramento dos grupos
O-H e bandas na regido de 1700 a 500 cm*
correspondente aos estiramentos C-H do EG
presente na solugdo de partida. A interacdo Ge-O
apresentou bandas na regido de 560cm™ e 870cm™.

A difratometria de raios X mostrou que os filmes
obtidos a partir da rota envolvendo o complexante EG,
sdo cristalinos e possuem estrutura hexagonal de
GeO, em toda faixa de temperatura estudada (120 —
700 °C).

Medidas dos espectros de emisséo fotoluminescente
de p6s e s6is de GeO, puro e dopados com Eu*
excitados com lampada continua de Xe 450W e
I =394 nm séo apresentadas na Figura 1.

Analizando os espectros ilustrados na Figura 1 pode-
se notar as emissdes caracteristicas do ion
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Figura 1. Espectros de emissdo: a) p6 de GeO,
puro, b) sol de GeO,EG-NH,OH e c) sol de GeO,
EG-NH,OH-Eu*".

Eu* pelas transicdes identificadas no gréfico, sendo:
1)°Dy? ‘Fi, 2)°Dy? ‘F,e3)°Dy? 'F, Observou-se
também uma banda larga centrada em 500 nm que
pode ser atribuida a vacancias de oxigénio do GeO.,.
Além disso, resultados preliminares de séis coloidais
contendo ED, mostraram-se promissores para a
preparacédo de filmes finos homogéneos. Otimizacdes
estdo em andamento com o intuito de se reduzir a
guantidade de compostos organicos e aumentar o
poder de complexacdo pela substituicdo do
estabilizante, visando a obtencdo de filmes finos
amorfos e relativamente espessos.

Conclusées |
Os sb6is obtidos apresentaram boa estabilidade
quimica sendo promovida pela complexacdo Ge pelo
EG pela catalise basica com NH,OH. Os filmes
obtidos apresentam-se no estado cristalino com
estrutural hexagonal. Finalmente, os sois coloidais de
GeO, apresentam emissao fotoluminescente na
regido do vermelho, além de forte emisséo na regiao
do azul indicando a potencial aplicacdo deste
material em dispositivos épticos ativos.
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