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Introdução 

Nanopartículas com propriedade magnética tem 
despertado um interesse particular na comunidade 
científica, pois são promissoras matérias-primas para 
novas tecnologias como: materiais de gravação 
magnética de alta densidade e sensores1, uso na 
biomedicina em MRI (magnetic resonance imaging), 
drogas contra o câncer2 e nanocatalisadores.  
Nanopartículas magnéticas de cobalto isoladas são 
muito difíceis de obter, pois durante sua síntese 
tendem a se aglomerar devido às forças de atração 
entre si3. No entanto, é necessário lançar mão de 
substâncias surfactantes, para estabilizar estas 
cargas e evitar que as partículas se aglomerem. 
Neste trabalho estudamos a formação e a 
estabilização das nanopartículas de cobalto em 
variados líquidos iônicos (LI´s). Para estudar a 
morfologia das nanopartículas, usamos análises de 
microscopia eletrônica de transmissão (MET), 
difração de raios-x (DRX) e medidas de 
magnetização.  

Resultados e Discussão 

Os LI´s usados neste estudo foram sintetizados 
conforme a literatura4, variando o tamanho da cadeia 
lateral do cátion imidazólio e do anion. (esquema 1)  

 
 
 
   
Esquema 1. líquidos iônicos. 
 
As nanopartículas de cobalto foram sintetizadas 

pela simples decomposição térmica do Dicobalto 
Octacarbonil (Co2(CO)8), em LI. (esquema 2) 

 
 
 
Esquema 2. Síntese de nanopartículas de Co0. 
 

A reação de decomposição, do precursor de 
cobalto, foi acompanhada por infravermelho. Os 
espectros mostraram que o tempo reacional para a 
decomposição completa varia em função dos 
diferentes LI (Tabela 1) 

As imagens de MET das nanopartículas em LI 
mostram que as mesmas possuem um diâmetro 
médio de 5nm. (figura 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: MET das nanopartículas de Co dispersas 
em DMI.BF4 e respectivo histograma. 

 
   Medidas de 
magnetização 
mostram que 
as 
nanopartículas 
são 

superparamagnéticas, propriedade característica de 
nanopartículas com diâmetro abaixo de 7nm5. 
 
  Tabela 1. Tempo de reação do Co2(CO)8 nos LI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

A síntese de nanopartículas magnéticas de cobalto 
foi obtida com sucesso pela simples decomposição 
térmica do precursor de cobalto carbonila em LI, 
resultando em nanopartículas com diâmetro médio de 

Líquido Ionico Tempo (h) 
BMI.BF4 ~10 
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5nm. As nanopartículas foram devidamente 
caracterizadas por MET e DRX. 
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