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Introducéao

Um dos subprodutos da fabricacao do Biodiesel é a
glicerina, formada em 10% da massa total de dleo
utilizado. Com a producgdo desse biocombustivel em
grande escala, obter-se-4 uma elevada quantidade de
glicerina, que ndo estd prevista no mercado sua
utilizacéo integral.

O coco de babagu é uma oleaginosa oriunda do
nordeste brasileiro e que tem grandes potenciais para
uso na fabricagéo de biodiesel.

O epicéarpio do coco é um componente interessante
e que pode ser utilizado na fabricacdo de madeira,
como o MDF (Médium Density Fiberboard), uma
madeira sintética obtida com serragem de madeira e
resinas do tipo fenol-formaldeido e uréia-formaldeido.

Nesse sentido, desenvolveu-se esse trabalho cujo
objetivo foi o reaproveitamento da glicerina na
obtencdo de resinas e aplicagdo juntamente com o
epicarpio do coco de babacu de compdsitos do tipo
MDF.

Resultados e Discussao

As resinas foram obtidas através de reacdes de
polimerizacdo por condensacéo, pois houve liberacédo
de pequenas moléculas (H,O e HCI) nas reac®es.
As caracteristicas fisico-quimicas das resinas foram
determinantes para a aplicacdo nos compdésitos,
como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1: Caracteristicas Fisico-Quimicas das Resinas

Resina Caracteristicas

UF Sélido, solavel em agua e termoplastico
UFG Sélido, soluvel em agua e termoplastico
CaUG [ Sdlido, solavel em agua e termorrigido
CaG Sdlido, soltivel em &gua e termorrigido

Por tanto, para se ter uma boa aplicabilidade
dessas resinas, tem que se fazer o estudo cinético
de cura por DSC. Este estudo se torna possivel a
medida que se encontram picos favoraveis para esse
estudo, como se observa no Figura 1.

31%Reunido Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

cauG
———— UFG

resina CaG

Heat Flow (W/g)

o
i

1% 2% E) 4% 560 600

ExoUp Temperature (°C) Universal 1V3.9A TA Instruments

Figura 1: Curvas de DSC das Resinas

A aplicabilidade dessas resinas mostrou ser
bastante eficiente na obtencdo dos compdsitos, pois
estes apresentaram boas resisténcias:

Figura 2: Compdsitos de Resina e Epicarpo do Coco
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Conclusdes

O estudo bésico de DSC feito das resinas mostrou
gue as mesmas apresentaram boas condi¢des para a
obtencdo de seus parametros cinéticos de cura,
assim podendo-se determinar com um bom grau de

conflanga as resinas que apresentam melhor
aderéncia no ato de obteng¢é@o dos compdsitos do tipo
compensado.

Tais fibras juntamente com as resinas utilizadas,
resultaram em compdsitos bastantes promissores
para a utilizacéo na fabricacdo de MDF-.
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