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Introducao

O uso do doxido de carbono supercritico (sc-
CO,) como solvente alternativo, a despeito da sua
reciclabilidade, baixo custo e compatibilidade
ambiental, esbarra na baixa capacidade dessa
substancia de dissolver compostos polares. A fim de
superar essa limitacdo, introduz-se no sistema
tensoativos contendo uma parte CO,-filica e uma
parte CO,-fébica, capaz de solubilizar compostos
polares.l'2

Neste trabalho sdo apresentados 0s primeiros
estudos da solubilidade em sc-CO, de alguns
tensoativos inéditos sintetizados no ano de 2007
contendo derivados de aclcar como por¢do CO,-
fébica e cadeias perfluoradas de 8 e 10 carbonos
como porgdes CO,-filicas (tabela 1).

Tabela 1. Estruturas dos tensoativos (amidas)
utilizados nos estudos de solubilidade em sc-CO..
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Resultados e Discusséao

O sistema utilizado para as medidas foi um
monitor de fases SPM20 TharTech formado por um
reator de volume varidvel (5 — 15,5 mL) com
agitagdo mecénica magneticamente acoplada,
transdutor de presséo, cartuchos de aquecimento e
camera CCD iluminada perpendicularmente por
LED. Foram obtidas as pressdes de névoa dos
tensoativos em funcdo da temperatura do sistema,
resultando em diagramas de fase simplificados
como o da figura 1 e imagens digitalizadas do
31% Reunido Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

sistema em tempo real (figura 2). Observa-se que a
solubilidade aumenta (menor Phgyv0a) quando o ponto
critico do CO, é ultrapassado (figura 1).
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Figura 1. Diagrama de fases simplificado de F1b.
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Fgura 2. (A) F1b dissolvido (sistema LIMPIDO) a
120,8 bar. (B) Sistema TURVO a 82,3 bar. T=32 °C.

Conclusodes |

Os primeiros testes de solubilidade mostraram
que os tensoativos dissolvem-se inclusive em CO,
subcritico (abaixo de Tgitica = 31,2 °C) e apresentam
press@es de névoa razoavelmente baixas (da ordem
de 100 bar) em sc-CO,. Os proximos estudos
consistirdo na adicdo de agua ao sistema para
investigar a formacdo de microemulsdes CO,/dgua
estabilizadas pelos tensoativos.’
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