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Introdução 

Óxidos metálicos são materiais amplamente 
empregados como suporte para diversas 
aplicações1. Dentre estes, destaca-se o óxido de 
titânio ou titânia - TiO2. O TiO2 é um composto 
estável que podendo ser obtido em diferentes fases 
cristalinas, tais como: anatase, bruquita e rutilo2,  e 
diferentes rotas de síntese têm sido utilizadas como 
meio para a obtenção destas fases. O método 
hidrotermal tem se apresentado como uma técnica 
limpa e barata para a obtenção de pós na escala 
nanométrica, com tamanho de partícula controlado, 
pureza e homogeneidade química3. O meio 
solvotermal (uso de solvente orgânico). Também se 
apresentado como um importante meio para a 
obtenção de óxidos nanometricos. O presente 
trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar 
TiO2 na escala nanométrica utilizando o método 
hidrotermal e solvotermal. 

Resultados e Discussão 

O TiO2 foi preparado utilizando isopropóxido 
de titânio IV (Ti[OCH(CH3)2]4) 98% PA (Across 
Organics), H2O2 10% e 30% (Ricie), Isopropanol (IP) 
PA (Vetec) ou Ácido Acético (HAc) PA (Vetec) como 
meio reacional, na razão de H2O2/isopropóxido de 
titânio de 15/1. As reações foram efetuadas em um 
reator de vidro de 100 mL a 100 °C/72h.  

Na Figura 1a, pode-se observar que, pela 
análise dos difratogramas, os picos de difração 
(101), (004), (200), (105), (211) correspondem 
essencialmente à formação de fase única e 
cristalina da anatase, quando usou-se IP ou a 
mistura de solventes, HAc/H2O e IP/HAc na razão 
de 50% v/v na presença de H2O2 10%. Quando 
passamos a usar a mistura H2O/H2O2 uma mistura 
de fases passou a ser obtida. Quando usou-se 
H2O/H2O2 10% obteve-se a mistura de fases 
anatase e Bruquita, e quando usou-se somente 
H2O2 como meio reacional, obteve-se a mistura de 
fase anatase e rutilo, já quando usou-se a mistura 
H2O/H2O2 30% obteve-se a mistura de fases 
anatase, rutilo e bruquita. O formato dos picos indica 
que as partículas estão na escala nanométrica. 

Destes experimentos, é possível observar que o 
meio solvotermal (IP, HAc/H2O e IP/HAc) na 
presença de H2O2 10%, favorece a formação de 
uma única fase cristalina, a fase anatase. Já o meio 
aquoso, favorece a formação de mistura das três 
fases (anatase e bruquita, anatase e rutilo ou 
anatase, bruquita e rutilo), como pode ser visto na 
Figura 1a. 
 Na Figura 1b, observa-se que a área 
superficial obtida é bastante alta, sendo que a 
menor área foi a obtida quando usou-se a relação 
H2O/H2O2 30%, com 133 m2/g (TiO2-6 na Figura 1b) 
 
   a      b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. a) DRX do TiO2 e b) área superficial dos 
óxidos obtido em pelos métodos hidrotermal e 
solvotermal. 

Conclusões 

A partir dos dados, conclui-se que o método 
hidrotermal e solvotermal, e o meio reacional 
utilizado, foram eficiente para a síntese de TiO2 na 
escala nanométrica, obtendo-se óxidos cristalina e 
com alta lata área superficial, chegando até a 196 
m2/g.  
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