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Introducao

A necessidade de se produzir novos compostos
com alta area superficial para catalise, produgéo de
filmes, compdsitos orgénico-inorgdnicos e novos
compostos de intercalacdo envolvendo espécies
volumosas fez com que o a dispersdo de particulas
esfoliadas fosse empregada cada vez mais nas
sinteses. O método de esfoliagdo € um processo
pratico para a preparagdo de nanocompdésitos.
Hidréxidos Duplos Lamelares (HDL) sao materiais
lamelares constituidos de camadas positivamente
carregadas de um hidréxido misto de metais
divalentes e trivalentes, com anions hidratados no
dominio interlamelar[1]. Podem ser esfoliados por
métodos diferentes como: esfoliagdo quimica, pré-
intercalagdo / modificacdo da superficie lamelar ou
por processos mecanicos.

Siliconas liquidas derivadas de dimeticonas sao
muito pesquisadas e utilizadas em diversos setores
da industria e principalmente no ramo da cosmética.
Tém propriedades e aplicacbes para cuidados
pessoais bem conhecidas: promovem
condicionamento, promovem emoliéncia, lubricidade
e resisténcia a agua. Sdo muito usadas em
ingredientes para produtos de higiene e cuidados
pessoais. Esse trabalho tem como objetivo formar
nanocompdésitos entre siliconas aniénicas liquidas e
HDL esfoliados para melhorar suas propriedades
fisicas, tornando-as mais resistentes a esforgos
mecanicos. O hidréxido duplo lamelar de magnésio

e aluminio intercalado com dodecilbenzeno
sulfonato foi preparado pelo método da
coprecipitagdo a pH constante[2]. O HDL foi

esfoliado utilizando-se n-butanol, pelo método de
Forano [3]. Foram preparados filmes sobre placas
de vidros adicionando-se 1 mL da Dimeticona PEG-
8 Fosfato (PE-100), butanol como solvente e
diferentes cargas do MgAIDBS-HDL esfoliado. Os
filmes foram mantidos em repouso em estufa a 75°
C por 5 dias. Apds esse periodo, os filmes obtidos
foram caracterizados por difracao de raios-X no pé e
andlise termogravimétrica.

Resultados e Discussao

A figura 1 mostra imagens fotograficas dos
filmes hibridos PE-100/MgAIDBSesf. Os materiais
obtidos com 0, 1 e 5% (%w/w) de aditivo séo finos,
gelatinosos e totalmente transparentes. Os materiais
obtidos com 10 e 15% de aditivos apresentam
consisténcia de gel e sdo um pouco mais opacos,
resultado da formacdo de uma suspensao
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homogénea e estavel durante todo o processo de
secagem do material.

100/Mg-Al-DBSesf com diferentes quantidades de aditivos.

As analises de difracdo de raios-X no pé e
termogravimétrica sdo mostradas na figura 2. Nos
difratogramas do material com 15% de aditivo sdo
observados picos que indicam a presenca das
folhas de Mg-Al-DBSesf no hibrido final. O material
esfoliado ndo participa apenas como um aditivo e
sim também como um componente incorporado a
estrutura do compdsito, possivelmente provocando
mudancas nas propriedades fisicas do material.
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Figura 2. (a esq.) DRXP dos materiais hibridos a)Mg-
AI-DBS; b) Mg-Al-DBS esf; ¢) PE-100/Mg-Al-DBS esf (15%). (&
dir) TGA do material PE-100/Mg-Al-DBS esf (15%).

A anadlise termogravimétrica do hibrido
preparado com 15% de aditivo mostra que o
material apresenta trés faixas de decomposicao

distintas e elevada resisténcia térmica.

Conclusoes |

Os resultados mostraram que as siliconas
com aditivos se tornam sistemas mais soélidos,
opacos e resistentes. A preparacdo de materiais
hibridos entre as siliconas da familia das
dimeticonas e aditivos inorgénicos ¢é possivel,
resultando em materiais com propriedades distintas
de seus precursores isolados.
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