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Introducao

A niclosamida (NIC-NO,) €é um moluscicida
recomendado pela Organizagdo Mundial da Saude
(OMS) e provou ser mais efetivo e menos prejudicial
ao meio ambiente e a saude humana do que outros
moluscicidas. Comercialmente conhecida como
Bayluscide, e também muito
o N.o- utlizado no Brasil no
Cl\©\)LN/©/ tratamento da
Hoa esquistossomose e no
OH .
controle de parasitoses
(trematédeos) em humanos e  animais'.
Particularmente, neste trabalho € reportado, pela
primeira vez, o uso da niclosamida depositada em
nanotubos de carbono de paredes miltiplas
(MWCNT) como um novo mediador de elétrons.
Uma das justificativas para a selegdo desta
molécula centra-se na versatilidade estrutural, a qual
apresenta (i) possibilidade de formacdo de
polimeros fortemente aderentes no eletrodo a partir
da oxidagdo de grupos fendlicos posicionados
estrategicamente na arquitetura molecular e (ii)
formagao de grupos redox ativo
nitroso/hidroxilamina (NIC-NO/NIC-NHOH) a partir
da ativacao eletroquimica in situ da NIC-NO,. Para
verificar a atividade catalitica do NIC-NO/NIC-
NHOH, foi selecionada a nicotinamida adenina
dinucleotideo (NADH), visto que, mais de 400
enzimas desidrogenases dependem do processo
redox desta coenzima’®.

Resultados e Discussao

Inicialmente, o eletrodo de carbono vitreo (ECV) foi
modificado depositando-se 10 uL de uma dispersao
de nanotubos carbono (MWCNT) em DMF (1 mg
mL") e 10 pL de uma solugdo de NIC-NO, em DMF
(1mg mL"). Posteriormente, as espécies eletroativas
foram geradas in situ’  (NIC-NO/NIC-NHOH e
Azo/Azoxi com E° de -0,1V e +0,1V vs. Ag/AgCl,
respectivamente) utilizando o eletrodo modificado
em uma faixa de potencial de -0,8 a 0,5 V vs.
Ag/AgCl (10 varreduras, v=20mVs™") em 0,1 mol L
PBS (pH 6,5). Os voltamogramas ciclicos
representativos obtidos para o ECV/MWCNT-
NICmod sao mostrados na Fig. 1A para vaérias
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NIC-NO,

velocidades de varredura de potencial (5-50 mV s™.
A observagao de picos voltamétricos persistentes e
bem definidos (Fig. 1A) indica que o processo redox
dos pares NIC-NO/NIC-NHOH e Azo/Azoxi exibem
caracteristicas de espécies confinadas na superficie
do eletrodo. Para verificar a atividade eletrocatalitica
do par redox na presenca de NADH, alguns ensaios
foram  realizados. A Fig.1B  mostra os
voltamogramas ciclicos para um ECV/MWCNT-NIC-
mod em solugdo tampao fosfato 0,1 mol L™ (pH =
7,0), com Ejcia = -0,4 V e E, = 0,4 V, na auséncia
(a) e na presenga (b) de NADH. Apés adigao de
NADH a solugdo, o pico (NIC-NO) de oxidagao
aumenta significativamente e o pico de reducdo do
mediador (NIC-NHOH) diminui completamente na
presenca de NADH, indicando, portanto, uma
eletrocatalise eficiente e o segundo pico (Azo/Azoxi)
a corrente liquida ndo é afetada.
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Fig. 1. (A) Voltamogras ciclicos (VCs) em varias
velocidades de varredura e (B) VCs na auséncia (a) e
presenca de 0,2 mmol L' NADH (b) no ECV/IMWCNT-
NICmod. Dados obtidos em tampao fosfato 0,1 mol L-1,
pH70ev= 5mvs’.

Conclusoes

A niclosamida ativada eletroquimicamente in situ
sobre MWCNT apresenta-se como uma alternativa
vidvel para a construgdo de plataformas
nanoestruturadas para configuragdo de novos
biossensores enziméaticos NADH dependentes.
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