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Abstract

In this work FeOx(OH)y species grafted on the MCM-
41 mesopores were used for the efficient adsorption
of the hazardous f-lactam antibiotic amoxicillin.

Introducao

Antibiéticos sdo importantes contaminantes [1] e o
desenvolvimento de adsorventes para a sua remogao
de efluentes aquosos é de consideravel importancia.
Neste trabalho foi desenvolvido um adsorvente
especial que apresenta mesoporos grandes o
suficiente para permitir a entrada das moléculas de
antibiéticos relativamente grande que se adsorvem
através da complexagdo com espécies de FeOx(OH)y

(Fig. 1).

Figura 1. Esquema da adsor¢céo da amoxicilina.

Resultados e Discussao

A MCM-41 foi sintetizada por meio de uma tipica
sintese sol-gel e posteriormente o éxido de ferro foi
impregnado, por via Umida, em sua superficie nas
proporcdes de 5 e 20% em massa. Apos a
impregnagdo esses materiais foram tratados em
duas temperaturas, 150 e 200°C.

A partir do Mossbauer (Fig. 2) pode-se observar que
0 aumento da temperatura de calcinagdo promove o
aumento da fase organizada, hematita.
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Figura 2. Espectros Mossbauer.

Com o aumento do teor de ferro, depositado nas
amostras, ha diminuicdo da dispersdo do metal e
favorecimento da formacgéo da fase hematita.

A capacidade adsortiva desses materiais foi avaliada
usando 10 mL de amoxicilina (100 mg L) em
diferentes pH (5, 7 e 9), utilizando-se 20 mg dos
adsorventes. E possivel observar (Fig. 3) que a
presenca do 6xido de ferro aumenta
significativamente a capacidade adsortiva da MCM-
41, pois esse processo de adsorcdo ocorre
principalmente por complexac¢do da amoxicilina com
o ion ferro [3]. Também pode-se observar que, o pH
do meio afeta a capacidade de adsorcdo dos
materiais e a adsorcdo maxima se da em pH 5
provavelmente devido a uma competicdo de
espécies OH- pelos sitios de coordenacgdo do Fes*.
Observa-se também que aumento da temperatura de
calcinacdo dos materiais promove uma diminuicdo
consideravel da capacidade de adsorcdo de
antibiético, uma vez que desidroxila o 6xido de ferro
formando ligacdes menos labeis, do tipo Fe=0.

T 20 [EReH S j": oW

g [ st 7 AV N Y

£ Eoto WP O S

~ . ¢ COoOM

@ o

2 Amoxicilina

c

x

o 104

£

<

o

o]

O

15

[=]

w

k=]

<, h - .
5Fe150 20Fe150 MCM41 SFe200 20Fe200

Amostras

Figura 3. Adsorcao de amoxicilina.

Conclusoes

Materiais Mesoporosos baseados em
FeOx(OH)y/MCM-41 se mostraram eficientes para a
adsorcao de amoxicilina que é discutido em termos
de uma complexacdo na espécie de superficial de
Fe3* accessiveis nos mesoporos da silica.
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